
あなたのお家は大丈夫？

「はい」が3つ以上の方は、ご相談ください！

☑チョーキング

外壁を触ると手のひらや、

指先に白い粉が付着しますか？

☑外壁のひび割れ

小さなひび割れから

大きなひび割れまで様々ですが

ひび割れは、ありますか？

☑コーキングのひび割れや肉痩せ

窓のサッシや、サイディング

ボードの継ぎ目のゴム状の部分

ひび割れはありますか？

☐はい

☐いいえ

☐はい

☐いいえ

☑屋根・外壁のカビやコケ

湿気の多い場所や防水性の

低い所に生えます。

カビやコケが生えていますか？

☑サイディングの割れ

サイディングボードに

ひび割れや割れが

ありますか？

LINE相談受付中!

塗装のセルフチェック♪

☐はい

☐いいえ

☐はい

☐いいえ

☐はい

☐いいえ
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☑チョーキング

塗装の塗膜が劣化すると粉がふき、

外壁を触ると手のひらや指先に白い粉

が付着します。

放置するとひび割れや雨水が染みこむ

危険性があります。

☑外壁のひび割れ

小さなひび割れでも放置すると、さらな

る経年劣化や地震などの原因で悪化し、雨

漏りの原因になる可能性があります。

☑シーリング・コーキングのひび割れや肉痩せ

窓のサッシや玄関まわり、サイディングボードの間に、

ゴム状のコーキング部分がありますよね。

これには、継ぎ目やクッション材の役割があります。

気温の変化で伸び縮みしたり地震の振動を吸収したりす

ることができなくなると、サイディングボードのひび割れに

つながります。

☑サイディングの割れ

耐久性の低下からくる破損もあ

りますが、気温の変化でボードの

伸縮に繋がり浮きや反り割れが起

こります。

☑屋根・外壁のカビやコケ

湿気の多さや通気性の悪さが原因ですが、

防水性が低下すると、塗膜の汚れからカビやコケが

生え、最悪の場合腐食を引き起こすします。

※☑チェック項目それぞれが大切な理由、

劣化が進行すると、大切なお家に雨が入ったり構造部分が腐食したりします。

そうなると、大掛かりな工事になり高額な費用が発生してしまうことも少なくあり

ません。また、家具・家電・衣類などの二次災害、健康被害も…

アレルギー

雨漏りによる湿気の蓄積から天井にカビが生えるなどし、喘息（ぜんそく）に

つながるようなアレルギー反応を起こすことがあります。

ストレス

アレルギーなどがなくても、生活空間に湿気やカビの臭いが充満していると、

いつの間にか心身にストレスが蓄積してしまい、体調不良などの影響が出ることも

あります。

雨漏りは何よりも予防が大切！

起きてしまう前に、屋根・外壁の点検を行うことをお勧めします。

セルフチェックをして、是非ご相談ください。

放置すると

危ないワン！
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